informe de ensayo

DATOS DEL INFORME

[ Ndmero  S§-PA-251-0053-11 M1 Fecha de Emisién 02/06/2011 ]

[ Finalidad del Ensayo Ensayo de Control Interno I

Teja Curva Roja de 400x160x120 mm. [Lote 08911]

[ Fabricante Ceramica Mateo, S.L. ]

innovarcilla

CENTROTECNOLOGICO Callelos Alamillos 25, Poligono Industrialel Cruce/ 237 10 Bailén (Jaén) /195367 85 59/1953 67 85 6(
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iInforme de ensayo

DATOS DEL INFORME

‘ Numero  S-PA-251-0053-11 M1 Fecha de Emision 02/06/2011 ]

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

[ Cliente/Empresa Ceramica Mateo, S.L. ]
LDirecc;én Camino de la Muela, S/N j
[ Fabrica  Camino de la Muela, S/N Localidad  Sta Cruz de Mudela (C. Real’

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

LDesugnacic‘m del Modelo -

LDesa‘gnacién Comercial Teja Curva Roja de 400x160x120 mm. [Lote 08911]

[ Tipo de Teja Curva

Cédigo Innovarcilla 11059 Numero de Piezas Recibidas 10

Marcado P3 Fecha de Fabricacién -

Muestreo Muestreo realizado por el cliente. Muestras entregadas por Nieves Arenas en las instalaciones

de Innovarcilla
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Fecha de toma de muestras - Fecha de Recepcion de Muestras 07/04/2011 ]
Fecha Inicio de Ensayos 11/04/2011 Fecha Final de Ensayos  13/05/2011 T
Dimensiones nominales: LONGITUD (mm) 400 ANCHURA MAX (mm) 160 ANCHURA MIN (mm) 120 ]
Dimensiones de Recubrimiento: LONGITUD RECUBRIMIENTO (mm) - ANCHURA RECUBRIMIENTO (mm) - j

innovarcilla

CENTROTECNOLOGICO CalleiosAlamillos 23, Pe












